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RESUMEN 

Este proyecto se enfoca en la elaboración de un hormigón sostenible, sustituyendo la 

grava por hormigón reciclado de diferentes resistencias, obtenido de la empresa 

Holcim, y sustituyendo el cemento por ceniza volante, obtenida de los hornos 

utilizados para la elaboración de ladrillos artesanales. 

Se caracterizaron los agregados, y se determinó el porcentaje óptimo de hormigón 

reciclado mediante el ensayo de masa unitaria con la combinación de todos los 

agregados que intervienen en la mezcla. Para determinar el porcentaje óptimo de 

ceniza volante se sometió a ensayos de compresión, flexión y tracción de mezclas 

elaboradas con diferentes porcentajes. Se trabajó con tres tipos de ceniza: el material 

que pasó el tamiz Nº200, el material que pasó el tamiz Nº100 y con SikaFume. 

Finalmente se realizó una mezcla con la unión de los dos materiales reciclados. 

Tanto los agregados naturales como reciclados cumplieron con las características 

necesarias para la elaboración de hormigón. El porcentaje óptimo de hormigón 

reciclado fue del 23%, cuya resistencia a compresión disminuyó en un 2%. La ceniza 

que pasa el tamiz Nº200 fue la que presentó mejores resultados, con un porcentaje 

óptimo del 10%, la resistencia a compresión disminuyó un 3%. 

Para el hormigón elaborado con ambos materiales reciclados, las resistencias a 

tracción y flexión disminuyeron en un 8% y 20% respectivamente. La resistencia a 

compresión de la mezcla alcanzó 201 kg/cm2 a los 14 días de curado. Además, se logró 

una reducción del 10% de energía empleada y CO2 emitido a la atmósfera y la 

disminución del 9% del costo, con respecto al hormigón patrón. 
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ABSTRACT 

This project focuses on the development of a sustainable concrete, replacing gravel 

with recycled concrete of different resistances, obtained from Holcim company, and 

replacing the cement with fly ash, obtained from the kilns used to make handmade 

bricks. 

The aggregates were characterized, and the optimum percentage of recycled concrete 

was determined by the test method for Buƭƪ 5Ŝƴǎƛǘȅ όά¦ƴƛǘ ²ŜƛƎƘǘέύ, with the 

combination of all the aggregates that intervene in the mixture. To determine the 

optimum percentage of fly ash, compression, bending and tensile tests were carried 

out on mixtures made with different percentages. We worked with three types of ash: 

the material that passed the sieve Nº200, the material that passed the sieve Nº100 

and with SikaFume. Finally, a mixture was made with the union of the two recycled 

materials. 

Both natural and recycled aggregates fulfilled the necessary characteristics for 

manufacturing of concrete. The optimum percentage of recycled concrete was 23%, 

whose compressive strength decreased by 2%. The ash that passes the sieve Nº200 

was the one that presented better results, with an optimum percentage of 10%, the 

resistance to compression decreased by 3%. 

For concrete made with both recycled materials, tensile and flexural strengths 

decreased by 8% and 20%, respectively. The compression strength of the mixture 

reached 201 kg/cm2 after 14 days of curing. In addition, a reduction of 10% in energy 

used and CO2 emitted into the atmosphere, and a 9% reduction in cost was achieved 

with respect to the standard concrete. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El empleo de materiales de construcción reciclados data de tiempos posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, donde se tenían grandes cantidades de escombros en las 

ciudades destruidas, por lo que comenzaron a utilizarlos para reconstruir, 

obteniéndose buenos resultados (Álvarez & Barrios, 2018). Reino Unido y Alemania 

fueron los países que más desarrollaron esta metodología, dónde, la mayoría de los 

escombros utilizados eran material cerámico, especialmente mobiliario de servicios 

sanitarios, además se disponía de material pétreo natural, plásticos y concreto 

hidráulico. Más adelante estos materiales fueron mejorados con adiciones como 

escorias, cenizas, humo de sílice.  

La gestión de residuos de la construcción más desarrollada se encuentra en Europa y 

Japón, debido a que se han implantado políticas reguladas bajo instrumentos 

económicos (impuestos sobre el vertido de residuos) y legales (las demoliciones deben 

ser selectivas) que exigen a que la industria de la construcción priorice el uso de 

material reciclado y sigan metodologías de selección y aplicación de material reciclado 

con un exhaustivo control de calidad. Existen grandes obras civiles hechas con 

materiales reciclados, especialmente con de hormigón reciclado y que han dado 

buenos resultados en cuanto a propiedades de resistencia, manejabilidad y durabilidad 

(Calderón, 2014). Además, se están realizando investigaciones y aplicaciones de 

hormigones con más de un material reciclado. 

En la actualidad se han desarrollado varios estudios relacionados con la aplicación de 

residuos dentro del hormigón, entre ellos se puede citar la sustitución de cemento por 

cenizas del carbón, ceniza de la cáscara de arroz, ceniza proveniente de la actividad 

volcánica, ceniza proveniente de plantas generadoras de energía, puzolanas naturales, 

etc. Otras investigaciones se centran en la sustitución de los áridos por materiales 

reciclados como la cerámica, porcelanato, cerámica, árido reciclado, caucho, vidrio, 

etc. 

A continuación, se presentan los estudios internacionales más relevantes para nuestra 

investigación:   
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a) Título: Propiedades del hormigón de árido reciclado fabricado con adiciones 

activa e inerte. Autores: E. Pavón, Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría, La Habana, Cuba; M. Etxeberria, Universidad Politécnica de 

Cataluña, Barcelona, España; I. Martínez, Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría, La Habana, Cuba. Publicado en: Revista de la Construcción, 

Volumen 10, N°3, 2011. 

Este trabajo determina las propiedades físicas y mecánicas (resistencia a la 

compresión y velocidad de ultrasonido) de hormigones elaborados con el 50% y 

100% de material reciclado con adiciones activa e inerte y las propiedades de 

durabilidad (ensayos de difusión de cloruros, resistividad, absorción y porosidad). 

Se determinó que utilizando solo árido grueso reciclado las propiedades mecánicas 

fueron inferiores a las de un hormigón sin árido grueso reciclado, pero utilizando 

adiciones inertes presenta características de durabilidad superior al convencional. 

b) Título: Utilización del hormigón reciclado como material de reemplazo de árido 

grueso para la fabricación de hormigones. Autores: Carlos Aguilar, María Pía 

Muñoz, Oscar Loyola; Universidad de Santiago de Chile, Chile. Publicado en: 

Revista Ingeniería de Construcción, Vol. 20, N°1, 2005. 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar las propiedades de 

hormigones fabricados con áridos reciclados obtenidos de hormigones demolidos. 

Se analizó el efecto sobre las propiedades del hormigón, dosis de cemento, 

cantidad y tipo de árido reciclado utilizado en la mezcla. Al comparar áridos 

reciclados con naturales, se observa una disminución en prácticamente todas las 

propiedades físicas de los áridos reciclados. Se destaca la elevada absorción del 

agregado grueso reciclado. Se observaron pérdidas de resistencia a compresión y 

módulo de elasticidad en hormigones elaborados con árido grueso reciclado con 

respecto a hormigones de árido natural. Se estima que el mortero adherido a la 

superficie de la partícula pétrea del árido de hormigón reciclado es el factor crítico 

que debilita la adherencia y por lo tanto afecta todas las propiedades del hormigón 

elaborado con árido reciclado. 
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c) Título: Use of recycled concrete agregate in fly-ash concrete. Autores: Mukesh 

Limbachiya, Mohammed Seddik Meddah, Youssef Ouchagour; School of Civil 

Engineering & Construction, Kingston University, Londres, Reino Unido. 

Publicado en: Construction and Building Materials, 2011. 

Esta investigación presenta la sustitución de agregados gruesos naturales por 

agregados de concreto reciclado, obtenidos de desechos de concreto triturado, así 

como el uso de 30% de cenizas volantes como un sustituto parcial de cemento 

Portland. Este trabajo tiene como referencia un estudio previo realizado por los 

mismos autores, donde se estableció el potencial uso de árido reciclado grueso 

para producir hormigones a 28 días de curado, con una resistencia de diseño 

similar a la obtenida usando agregados naturales. Este artículo discute el efecto de 

la sustitución parcial y completa de agregados gruesos naturales por agregado 

grueso reciclado en un hormigón con cenizas volantes. Las propiedades físico-

mecánicas y el rendimiento de durabilidad se han examinado en ambos tipos de 

hormigones (cemento Portland y cenizas volantes) para mezclas diseñadas con 

diversas proporciones de agregado reciclado (0%, 30%, 50% y 100%) en masa. Los 

resultados obtenidos mostraron que, aunque la incorporación de una gran 

cantidad de agregado de hormigón reciclado podía reducir la resistencia a la 

penetración de cloruro y la carbonatación del hormigón, se podía conseguir una 

resistencia de diseño comparable a la de la mezcla de control. 

d) Título: Utilización de una ceniza volante de alto contenido de cal en el hormigón 

y su comportamiento frente a curados acelerados. Autores: Cengiz D. Atis, 

University of Cukurova, Civil Engineering Dept., Balcalo-Adana; Cahhit Bilim, 

Mustada Kemal University, Civil Engineering Dept. Iskenderun-Hatay; Fatih 

Ozcan, Kubilay Akcaozoglu, Umur K. Sevim; University of Cukurova, Civil 

Engineering Dept., Balcalo-Adana; Turquía. Publicado en: Materiales de 

Construcción, Vol. 52, N°267, 2002. 

Este trabajo experimental utiliza una ceniza volante de alto contenido de cal para la 

elaboración de 40 hormigones con tres proporciones de diferentes de material 

cementante (15%, 30%, 45%), con relaciones agua/cemento de 0.40 y 0.87. Se 

ensayaron las probetas a compresión a los 28 días y 3 meses de curado. Además, se 
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ensayaron probetas sometidas a curado acelerado; agua caliente y agua hirviendo, 

siguiendo las normas ASTM y normas turcas. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: la ceniza se podría utilizar hasta en un 30% de sustitución de cemento, 

la resistencia de hormigones con un curado de 28 días se puede predecir usando el 

método de curado acelerado, existe una excelente relación entre ambos métodos 

de curado acelerado (R2 = 93%) y la cantidad de ceniza utilizada no influye a la hora 

de predecir la resistencia a la compresión. 

e) Título: Effects of fly ash fineness on the mechanical properties of concrete. 

Autores: Semsi Yazici, Hasan Sahan Arel. Department of Civil Engineering, 

Engineering Faculty, Izmir, Turquía. Publicado en: Sadhana, Indian Academy of 

Sciences, Vol. 37, Part 3, pp. 389ς403, 2012. 

El presente estudio revisa los efectos de la finura de la ceniza volante sobre la 

resistencia a la compresión y a la tracción del hormigón. Se sometió a molienda 

una ceniza de finura de 2351 cm2/gr y se obtuvieron cenizas volantes con finura de 

3849 cm2/gr y 5239 cm2/gr. Se reemplazó el cemento por el 0%, 5%, 10% y 15% de 

cenizas volantes. En las mezclas de hormigón, la dosis de aglutinante y la relación 

agua/cemento se fijaron en 350 kg/m3 y 0.50, respectivamente. Los valores de 

asentamiento para los hormigones se ajustaron a 100 ± 20 mm.  Se determinaron 

las resistencias a la tracción y a la compresión de las muestras de hormigón a los 7, 

28, 56, 90, 120 y 180 días, donde se observó que la resistencia a la tracción y a la 

compresión de los hormigones se vio afectada por la finura de la ceniza volante a 

corto y largo plazo. Además, se encontró que la resistencia a la compresión y a la 

tracción de los hormigones aumentaba a medida que aumentaba la finura de la 

ceniza volante. El estudio concluye que el valor de finura debería ser superior a 

3849 cm2/gr para tener un impacto positivo en las propiedades mecánicas del 

concreto.  

A continuación, se presenta los trabajos nacionales y locales afines a nuestro estudio: 

f) Título: Hormigón con agregados reciclados de demolición de estructuras de 

hormigón. Autor: Bayron Gustavo Cadme Cárdenas, Facultad de Ingeniería, 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador. Tesis de Grado previo a la 
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obtención del título de Ingeniero Civil. Publicado en: Repositorio Digital de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 2013. 

Este trabajo presenta el diseño de mezclas de hormigón con agregado reciclado, la 

variación de resistencia y costos, comparado con hormigón elaborado con 

agregado natural. La resistencia del hormigón que utiliza agregado reciclado en 

sustitución total del agregado natural, se vio disminuida del 13% al 29%, 

manteniendo la misma relación agua/cemento y se determinó una factibilidad 

negativa comparada con el hormigón convencional. 

g) Título: Estudios de hormigones de altas prestaciones utilizando áridos y 

cemento local, cenizas volcánicas naturales y superplastificante. Autores: Byron 

Javier Jaigua Romero, Santiago Esteban Vásquez Urgilés, Universidad de 

Cuenca, Cuenca. Publicado en: Repositorio Digital de la Universidad de Cuenca, 

2010. 

Este trabajo analiza la resistencia a la compresión de probetas cilíndricas 

normadas, con la adición de 15, 20, 25 y 30% de material puzolánico proveniente 

de los yacimientos del volcán Tungurahua y sometido a un proceso de molido. Para 

garantizar su trabajabilidad utilizaron un aditivo reductor de agua de alto rango y 

superplastificante. Se observó que con una adición del 20% se obtuvo una 

resistencia a la compresión esperada de 503 kg/cm2. 

h) Título: Concreto con áridos reciclados: Adaptación de esta tecnología 

alcanzando por lo menos 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión. Autor: Arq. 

Carlos Esteban Contreras Lojano, Universidad de Cuenca. Tesis previa a la 

obtención del grado de Magister en Construcciones. Publicado en: Repositorio 

Digital de la Universidad de Cuenca, 2012. 

Este proyecto usa la tecnología del hormigón, con áridos de residuos de 

construcción, para alcanzar una resistencia de 210 kg/cm2, mediante la elaboración 

de diferentes dosificaciones y con la sustitución del árido natural por árido 

reciclado. Se realiza una investigación y análisis de los residuos provenientes de las 

construcciones, luego se desarrolla un análisis de los materiales reciclables para la 

determinación de los áridos a utilizar. Se realiza un análisis de diferentes procesos 
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realizados a nivel internacional referente a la aplicación de hormigón con áridos 

reciclados, para tener diferentes criterios de la aplicabilidad de la tecnología y 

poderla adaptar a nuestro medio. Se desarrolla la tecnología planteada bajo las 

normas que garanticen su aplicación. La sustitución del árido natural por el árido 

reciclado, se realizó en cantidades de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% del total de 

áridos en la mezcla, para alcanzar una resistencia de por lo menos 210 kg/cm2. El 

intervalo de áridos que presentó un mejor comportamiento fue de 60% de árido 

natural y 40% de árido reciclado. 

i) Título: Propiedades físico-mecánicas del hormigón elaborado con áridos 

reciclados. Autor: Rómulo Alejandro Arias Cabezas, Universidad Central del 

Ecuador, Quito. Trabajo de graduación previo a la obtención del título de 

Ingeniero Civil, 2017. Publicado en: Repositorio Digital de la Universidad Central 

Del Ecuador. 

Este proyecto compara las propiedades físicas y mecánicas del hormigón 

convencional frente al hormigón reciclado en estado fresco y endurecido. El 

hormigón denominado reciclado está elaborado con residuos de mampostería y 

hormigón proveniente de estructuras en demolición. Se toma como muestra 

patrón una dosificación con ciertas características y se varía el porcentaje de 

sustitución de agregado grueso natural. Se evaluaron siete dosificaciones en 

ensayos a flexión y compresión a diferentes edades (7 y 28 días), teniendo los 

siguientes resultados: los agregados reciclados poseen mayor absorción lo que 

genera dificultad en la trabajabilidad, a los 7 días de curado del hormigón reciclado 

se obtuvo del 84 al 93% de su resistencia final. La variación de la resistencia a 

flexión del hormigón con árido reciclado frente al convencional es de -6.7%. Para 

realizar una dosificación, se debe establecer que la resistencia del hormigón 

reciclado disminuye un 20% hasta un reemplazo del 30% de agregado natural. 

j) Título: Sustitución del cemento con cenizas provenientes de la incineración del 

cuesco de la palma africana para la elaboración del hormigón. Autor: Daniel 

Enrique Águila Lara de La Universidad Central del Ecuador, Quito. Trabajo de 

graduación previo la obtención del título de Ingeniero Civil, 2016. Publicado en: 

Repositorio Digital de la Universidad Central Del Ecuador. 
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Este trabajo explica el uso de la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de 

la palma africana o puzolanas en el hormigón como sustituto parcial del cemento. 

El trabajo presenta como resultados: un aumento de trabajabilidad, menor 

segregación y sangrado del hormigón con adiciones de ceniza, un evidente retraso 

en el tiempo de fraguado directamente proporcional al porcentaje de ceniza 

volante debido a la falta de elementos como: aluminio, hierro y calcio. 

Con los estudios desarrollados hasta la actualidad, se puede tener un conocimiento 

amplio sobre el origen de ciertos residuos, que pueden ser utilizados en la elaboración 

del hormigón; sus características principales y las propiedades de la mezcla elaborada 

con un residuo bajo las condiciones de diseño establecidas.  Dentro de los trabajos 

locales, no existe investigación sobre el uso de cenizas provenientes de la elaboración 

de ladrillos artesanales, ni la utilización de hormigones reciclados de diferentes 

resistencias, ni la inclusión de dos materiales reciclado dentro de una mezcla, además 

las investigaciones antes presentadas no presentan un análisis económico ni ambiental 

que indique que tan rentable es la aplicación de los materiales reciclados estudiados. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al crecimiento continuo de la población, ubicada especialmente en sectores 

urbanos, la industria de la construcción se expande aceleradamente, formando parte 

del desarrollo social y económico de los países; y contribuyendo al deterioro 

ambiental. Esta actividad maneja el 50% de recursos naturales explotados, el 40% de 

energía utilizada y es responsable del 50% de residuos producidos en el mundo 

(Cabello, 2007). Dentro de la industria de la construcción el hormigón es uno de los 

material más utilizado, alrededor del mundo se estima que se produce 32 millones de 

toneladas cada año όaƛƪǳƭőƛŏΣ ±ǳƧŀƴƻǾƛŏΣ ϧ 5ǳƛŏΣ нлмоύ. En los países industrializados 

se producen de 2 a 3 toneladas de hormigón/persona/año y se estima un incremento 

para el año 2020 entre del 30% al 85% en países emergentes (Cabello, 2007).  

El hormigón se puede definir como un material compuesto por un esqueleto granular y 

una matriz cementicia. El esqueleto granular está compuesto por una serie de áridos, 

mientras que la matriz está compuesta por un aglomerante (cemento), agua y aditivos 

(Plaza Gámez, 2014). El proceso de fabricación del hormigón consiste en la extracción 
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de materia prima, transporte, fabricación, embalaje, procesado de materia prima, etc., 

que representa una acción depredadora para el medio ambiente por la demanda de 

energía necesaria para su elaboración, extracción de recursos no renovables y 

generación de desperdicios que son devueltos al ecosistema en forma de residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos (OReilly, Bancrofft y Riza). Se determinó que la 

contaminación ambiental aumenta gradualmente a medida que aumenta el consumo 

de hormigón, la construcción de edificaciones de este material es responsable del 30% 

de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera όaƛƪǳƭőƛŏ Ŝǘ al., 2013). En una 

investigación sobre la contaminación de materiales, se estimó que por cada 1000 kg de 

construcción residencial: el hormigón emite alrededor de 147 kg de CO2 a la atmosfera 

όaƛƪǳƭőƛŏ Ŝǘ al., 2013). 

El hormigón ordinario contiene alrededor de 12% de cemento y 80% de agregado. Esto 

indica que, para hacer hormigón, la arena, grava y roca triturada, en términos de 

volúmenes, son el componente principal e interviene directamente en las propiedades 

y costo final de la mezcla (Chan Yam, Solís Carcaño, & Moreno, 2003).  Alrededor del 

mundo se consume de 10 a 11 billones de toneladas de árido, cada año (Mehta P K 

Monteiro). Las actividades de extracción y transporte, consumen cantidades 

considerables de energía y afecta negativamente a las áreas forestadas y lechos de 

ríos. En Ecuador el uso de áridos ha sufrido un incremento de 315%, desde el año 1998 

al 2010, y solo en el Azuay, en la última década se han explotado 75 688 268 m3 de 

materiales para la construcción, de los cuales se ha registrado un crecimiento anual de 

41.43% del 2010 al 2014 (ARCOM, 2015). 

Como se mencionó anteriormente, el cemento constituye una pequeña fracción 

dentro del hormigón, sin embargo, en su fabricación se genera una gran cantidad de 

residuos contaminantes. Por cada tonelada de clinker utilizada en la fabricación de 

cemento, se consume 5.5 GJ de energía (Limbachiya et al., 2012) y se genera una 

tonelada de CO2, junto con una cantidad menor de gases NOx y CH4 (Malhotra, 2010). 

Alrededor del mundo se producen dos mil millones de toneladas de cemento al año 

(Malhotra, 2010). Teniendo en cuenta que una tonelada de cemento tiene alrededor 

del 70% de clinker, se determina que, al año, la industria del cemento emite más de 

mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.  Como dato nacional, según las 
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estadísticas del Instituto Ecuatoriano del Cemento y Hormigón (INECYC) con relación al 

Censo Nacional Económico, entre los años 2010 y 2011 la comercialización de cemento 

creció alrededor de 7.91% al pasar de 5 287 126 a 5 704 687 toneladas. (Instituto 

Ecuatoriano de la Construcción, 2016). 

La demolición y eliminación de estructuras de hormigón es otro problema ambiental, 

ya que constituyen grandes masas de sólidos colocados en escombreras; en la ciudad 

de Cuenca la Empresa Municipal de Aseo (EMAC-EP) ha detectado deficiencias en 

cuanto a la cantidad de sitios adecuados para la disposición de residuos de 

construcción, lo que ha llevado a que se instalen escombreras provisionales para 

disminuir el desalojo incontrolado en ríos y quebradas, ya que hasta el año 2014 el 

promedio mensual de material desalojado era de 25 000 m3 (EMAC-EP, 2014), lo que 

debería incentivar a la creación de proyectos de reciclaje y reutilización 

El desequilibrio ecológico generado por las industrias, ha llevado a que el sector 

dedicado a la construcción de obras civiles, siga una tendencia sustentable, a través de 

estrategias que permitan proteger el medio ambiente. En la actualidad, se trabaja en la 

gestión de recursos naturales, incentivando al reciclaje y reutilización; como un 

proceso recuperador que permite realizar actividades seguras para el medio ambiente 

(Plaza Gámez, 2014). El desafío, consiste en buscar materiales suplementarios que han 

terminado su vida útil, o materiales que son subproductos de otros procesos 

industriales y utilizarlos en lugar de recursos naturales o elementos cuya fabricación 

represente una carga ambiental (Castañeda & Raúl, 2013). Según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 80.86% de los cimientos de las 

edificaciones fueron proyectados a ser construidos con hormigón, el 93.77% de la 

estructura es de hormigón y el 56.05% de cubiertas armadas contienen hormigón. Esto 

nos indica que, en Ecuador, el material más usado en las edificaciones es el hormigón y 

teniendo en cuenta el problema ambiental que genera, se necesita dar soluciones y 

alternativas a las industrias locales, pero en la ciudad de Cuenca existe un escaso 

número de investigaciones sobre la factibilidad económica, ambiental y técnica del uso 

de residuos locales, que se pueden emplear dentro del hormigón.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo pretende mitigar el deterioro ambiental generado por la industria del 

hormigón, haciendo uso de dos desechos producidos en nuestra región; hormigón 

reciclado y ceniza volante, transformándolos en materia prima apta para su 

reutilización, que cumpla con los estándares de calidad establecidas por las normas 

INEN y ASTM. Entre las consecuencias que se pretende mitigar se encuentra: erosión y 

pérdida de la calidad del suelo, deslizamiento de taludes, desbordamiento de ríos a 

consecuencia de la explotación de minerales y mala disposición de escombros de 

edificaciones. Así mismo se pretende ayudar en la reducción de consumo de energía y 

emisiones gaseosas de efecto invernadero, consecuencia principalmente de la 

elaboración industrial del cemento. Además, la aplicación de esta alternativa dentro de 

las industrias hormigoneras, dará un valor adicional a la calidad del producto 

comercializado. 

De la misma manera, se desea desarrollar una metodología que permita determinar la 

cantidad óptima de material reciclado que sea factible reemplazar dentro de una 

mezcla de hormigón, ya sea hormigón reciclado en lugar del agregado grueso o ceniza 

volante en reemplazo del cemento; esta metodología puede ser utilizada para 

investigaciones posteriores orientadas a la utilización de residuos de diferente origen, 

o en la determinación de otros factores de calidad como las propiedades de 

durabilidad a largo plazo. Además, la información presentada sobre el tratamiento 

previo de los materiales reciclados, servirá con un referente para las industrias 

hormigoneras para cuantificar el tiempo y costo que genera la inclusión de estos 

materiales reciclados dentro del hormigón. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un hormigón con materiales reciclados, utilizando ceniza volante y 

agregado de hormigón reciclado y determinar su factibilidad frente a las 

mezclas comercializadas. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Evaluar las características físicas y mecánicas del agregado reciclado y la 

ceniza volante. 

¶ Diseñar y elaborar un hormigón con agregado reciclado y ceniza volante. 

¶ Comparar las características principales del hormigón elaborado con 

material reciclado frente a la mezcla convencional, tanto en estado fresco 

como endurecido, mediante ensayos de trabajabilidad, consistencia, 

resistencia a compresión simple, tracción indirecta y flexión. 

¶ Medir los beneficios ambientales producidos de la elaboración de 

hormigón con materiales reciclados, frente a una mezcla convencional y 

determinar si su uso es sustentable. 

¶ Medir los beneficios económicos de la elaboración de una mezcla con 

material reciclado, frente a las mezclas convencionales, para determinar su 

rentabilidad. 

1.5. HIPÓTESIS Y ALCANCE 

Es factible incluir material reciclado dentro de una mezcla de hormigón convencional, 

como ceniza volante en sustitución de cemento y hormigón reciclado en reemplazo de 

agregado grueso, manteniendo ciertas características de calidad, a través de la 

sustitución de un porcentaje óptimo de cada material; reduciendo costos y 

contaminación ambiental generada por la fabricación del hormigón convencional. 

Se mide la factibilidad tanto de la aplicación de cada material por separado, como la 

inclusión de ambos materiales dentro de la mezcla de hormigón, mediante la 

aplicación de una metodología dividida en diferentes etapas que abarca el trabajo 

realizado en el laboratorio, el análisis de los resultados y utilización de herramientas 

medio-ambientales. Cumpliendo con las normativas INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización) y ASTM (America Society for Testing and Materials).  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.   AGREGADOS 

2.1.1. GENERALIDADES 

Las tres cuartas partes de un hormigón convencional está formado por agregados tales 

como: arena, grava, ripio o escoria (Neville & Brooks, 1987). Debido al gran porcentaje 

que ocupa dentro de la mezcla, los agregados forman el esqueleto del hormigón y 

contribuyen en las propiedades del mismo, así como en el costo de fabricación. A 

mayor volumen de árido, el costo del hormigón disminuye, ya que el costo del 

agregado es inferior al costo de la pasta cementante. 

2.1.2. TIPOS DE AGREGADOS 

Tabla 1 Clasificación de los agregados según su tamaño. (Niño Hernández, 2010) 

Tamaño 

(mm) 

Denominación más 

común 

Clasificación Uso como agregado de 

mezclas 

< 0.002 Arcilla Fracción muy fina No recomendable 

0.002 ς 0.074 Limo Fracción fina No recomendable 

0.074 ς 4.76 

#200 - #4 

Arena Agregado fino Material apto para 

mortero o concreto 

4.76 ς 19.1 

#4 - 3/4"  

Gravilla  

 

Agregado grueso 

Material apto para 

concreto 

19.1 ς 50.8 

3/4" - 2" 

Grava Material apto para 

concreto 

50.8 ς 152.4 

2" - 6" 

Piedra Material apto para 

concreto 

> 152.4 

6" 

Rajón, Piedra bola Concreto ciclópeo 

 

Los agregados se pueden clasificar según su origen (naturales o reciclado), densidad, 

forma y tamaño. El método de clasificación más utilizado es según su tamaño; se 

denomina como agregados gruesos a las partículas cuyo tamaño es superior a 4.76 mm 

(tamiz Nº4). Dentro de los agregados gruesos se tiene la grava, gravilla, grava triturada 

y ripio (roca triturada). Los áridos que presentan mayor adherencia con la pasta de 

cemento son los áridos triturados, sin embargo, los cantos rodados de río presentan 

mayor resistencia interna. 
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Se denomina como agregado fino a las partículas cuyo material tiene un tamaño 

inferior a 4.76 mm (tamiz Nº4). Generalmente se utiliza como agregado fino la arena. 

La Tabla 1 presenta una clasificación del material que se utiliza dentro de la mezcla de 

hormigón. 

Se denomina agregado reciclado, al material que se obtiene a partir del reciclaje de 

residuos de hormigón resultado de la demolición de escombros de la construcción. Sus 

características dependen directamente del tipo de obra. Este material granular se 

convierte en materia prima luego de pasar por un proceso de reducción de tamaño y 

cribado. Las clasificaciones más comunes de los áridos reciclados dependen de su 

granulometría y procedencia; según su granulometría se pueden clasificar como 

zahorras (material formado por áridos no triturados), arenas y gravas; y por su 

procedencia se clasifican como áridos de hormigón, áridos de asfalto, áridos de 

cerámico y materiales inertes (Torán & Ignacio, 2007). Los áridos más utilizados son los 

de hormigón reciclado, cuyo tamaño y forma depende del proceso de trituración.  

Entre los tipos de trituradoras utilizadas para el procesamiento de material reciclado 

están: trituradoras de mandíbulas, trituradoras de cono, trituradoras de impacto 

horizontal y trituradoras de impacto vertical. Las trituradoras de mandíbula o 

machacado se denominan de primer nivel, porque las partículas que se obtienen no 

son tan finas (el contenido de finos es inferior al 10%), tienen forma angulosa y 

presentan buena distribución granulométrica. Esta trituradora está formada por dos 

placas de metal llamadas mandíbulas, de las cuales una se mantiene fija y la otra tiene 

un movimiento oscilatorio gracias a un eje excéntrico conectado a un motor. La parte 

superior permite el ingreso de piedras y rocas, las cuales, al ser trituradas se desalojan 

por la parte inferior de las placas, cuyo tamaño puede ser ajustado. 
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Ilustración 1 Trituradora de mandíbulas de la Universidad de Cuenca. 

Dentro de las propiedades del agregado reciclado, la absorción y resistencia a la 

abrasión se consideran como desfavorables por la cantidad de mortero que esta 

adherido a las partículas. En el tratamiento del material reciclado es crucial la 

eliminación de impurezas y contaminantes. 

2.1.3. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

2.1.3.1. GRANULOMETRÍA 

Es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado, determinado por 

una serie de tamices, bajo la norma NTE INEN 696 (ASTM C136; el cual consiste en 

separar una muestra normada en fracciones de igual tamaño, para determinar el 

porcentaje de material que se encuentra dentro de ciertos límites. El tamizado de 

agregados finos y gruesos se debe realizar por la serie de mallas detallada en la Tabla 

2. 

Este ensayo es importante porque permite realizar la dosificación del hormigón de tal 

forma que se proporcione la cantidad de pasta necesaria para llenar los espacios que 

deja la mezcla de agregados. 
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Tabla 2 Serie de tamices normalizada. (NTE INEN 154, 1987) 

Tamiz N° 
Abertura 

(mm) 

2" 50,00 

1 1/2" 37,50 

1" 25,00 

3/4" 19,00 

1/2" 12,50 

3/8" 9,50 

N°4 4,75 

N°8 2,38 

N°10 2,00 

N°16 1,19 

N°20 0,84 

N°30 0,59 

N°40 0,42 

N°50 0,297 

N°60 0,246 

N°80 0,177 

N°100 0,149 

N°200 0,074 

 

En Ecuador, los agregados deben cumplir con las características físicas establecidas en 

la norma NTE INEN 872, donde se establecen los límites granulométricos. En la Tabla 3 

se detalla los límites para el árido fino. 

Tabla 3 Requisitos de gradación del árido fino. (NTE INEN 872, 2011) 

Tamiz INEN 
Porcentaje 
que pasa 

9,5 mm 100 

4,75 mm 95 a 100 

2,36 mm 80 a 100 

1,18 mm 50 a 85 

слл ˃Ƴ 25 a 60 

олл ˃Ƴ 10 a 30 

мрл ˃Ƴ 2 a 10 

 

El árido grueso, se puede clasificar según la Tabla 4, donde se especifica diferentes 

gradaciones, definidas por dos límites extremos, dentro de las cuales debe estar 

comprendida la granulometría de cada material grueso. 
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Luego de realizar el ensayo, el resultado se presenta por medio de curvas 

granulométricas, donde la ordenada representa la abertura del tamiz, en escala 

logarítmica; y las abscisas representan el porcentaje de material acumulado que pasa 

por cada tamiz. Mediante este análisis se determina la cantidad de material grueso, 

fino, los excesos de ciertas fracciones y si la granulometría es continua o discontinua. 

A partir de este ensayo se determinan tres conceptos fundamentales: 

¶ TAMAÑO MAXIMO: Es la menor abertura del tamiz que permite que pase el 

100% de la muestra (ASTM). 

¶ TAMAÑO MAXIMO NOMINAL: Es la abertura del tamiz hasta el cual se haya 

retenido el 5% del peso de la muestra. 

El tamaño de los agregados influye directamente en la cantidad de pasta necesaria 

para unir todos los materiales, mientras aumenta el tamaño del agregado, disminuye 

la cantidad de pasta cementante, pero, a mayor tamaño de los áridos mayor 

posibilidad de producirse fisuras. Considerando los dos escenarios, el ACI C-211, indica 

que a medida que disminuye el tamaño máximo del agregado, incrementa la 

resistencia del hormigón, porque se produce mayor adherencia entre los materiales 

(Mamlouk & Zaniewski, 2009). 

Es importante recalcar que la granulometría de los áridos reciclados varía según el 

proceso de trituración que se realice y puede ser modificada mediante pequeños 

ajustes de la trituradora. Las trituradoras de impacto son las que reducen de forma 

más notoria el tamaño de las partículas, pero producen mayor cantidad de material 

fino, seguidas de las quebrantadoras de cono y de las de mandíbulas. Para el presente 

estudio se utilizó una trituradora de mandíbulas. 

¶ MÓDULO DE FINURA: Es una característica que se utiliza para describir y 

clasificar los áridos finos o arenas, aunque en teoría se puede usar para 

cualquier tipo de material. El Módulo de Finura es el número que se obtiene al 

dividir por 100 la suma de los porcentajes retenidos acumulados en los tamices 

de la serie normalizada: N°100, 50, 30, 16, 8 y 4, además de 3/8", 3/4", 1 1/2", 

3 y 6 pulgadas. Cuando se determina el módulo de finura para áridos finos, no 

se utiliza tamices mayores a 9.5 mm o 3/8". El valor de este módulo es mayor, 
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cuando el agregado contiene granos más gruesos y decrece cuando el 

agregado disminuye de tamaño. 

2.1.3.2. DENSIDAD 

La densidad se define normalmente como la división de la masa entre volumen y es 

proporcional a la porosidad del material, es por ello que existen diferentes tipos de 

densidades relacionadas con la masa del agregado y el porcentaje de vacíos, 

denominados como: poros permeables e impermeables, o saturados y no saturados. 

Existen tres tipos de densidades: 

¶ DENSIDAD REAL: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del 

agregado, excluyendo sus poros permeables e impermeables. 

¶ DENSIDAD NOMINAL: Masa promedio de la unidad de volumen de las 

partículas del agregado, excluyendo los poros permeables. 

¶ DENSIDAD APARENTE: Masa promedio de la unidad de volumen de las 

partículas del agregado, incluyendo poros permeables e impermeables.  

En el diseño de hormigón, la densidad aparente se utiliza para hacer la corrección de la 

cantidad de agua que se debe incluir en la mezcla, ya que en la dosificación se 

considera que los áridos están saturados.  

Esta característica física de los áridos, depende de la constitución mineralógica de la 

roca madre; del tamaño de los poros, su continuidad y su volumen total. La porosidad 

es muy importante en el comportamiento de los agregados, ya que una partícula 

porosa es menos densa que una partícula compacta o maciza y no solo afecta a las 

propiedades mecánicas sino también a las propiedades de durabilidad como la 

resistencia a la abrasión.  

El ensayo para determinar la densidad y la gravedad específica de los agregados se 

detalla en la norma NTE INEN 857 para árido grueso y NTE INEN 856 para árido fino. 

Para determinar la densidad del árido grueso se emplean las siguientes ecuaciones: 

¶ Densidad relativa (SH):  

 

 

 Ecuación 1 
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¶ Densidad relativa (SSS): 

 

 

¶ Densidad relativa aparente (SSS): 

 

 

donde: 

A = Masa de la muestra seca al horno, gr. 

B = Masa de la muestra saturada superficialmente seca, gr. 

C = Masa aparente en agua de la muestra saturada, gr. 

SH = Seco al Horno. 

SSS = Saturado Superficialmente Seco. 

Para determinar la densidad de árido fino por medio del método gravimétrico, se 

utiliza las siguientes ecuaciones: 

¶ Densidad relativa (SH): 

 

 

 

¶ Densidad relativa (SSS): 

 

 

 

¶ Densidad relativa aparente: 

 

 

donde: 

A = Masa de la muestra seca al horno, gr. 

B = Masa del matraz lleno con agua hasta la marca de calibración, gr. 

C = Masa del matraz lleno con la muestra y agua hasta la marca, gr. 

 
Ecuación 2 

 
Ecuación 3 

 Ecuación 4 

 

 

  Ecuación 5 

Ecuación 6 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Sandry Mayela Carrión Sarmiento  37 
Rubén Sebastián Guambaña Chérrez 

2.1.3.3. ABSORCIÓN Y HUMEDAD 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), la absorción es la cantidad de 

agua que un agregado es capaz de retener entre sus poros, por ende, su ensayo 

consiste determinar el incremento de masa producto de su saturación. En cambio, la 

humedad es el porcentaje contenido de agua. Las condiciones en que podemos 

encontrar a los agregados son: 

¶ HUMEDO NO SATURADO: Cuando algunos de los poros permeables contienen 

agua. 

¶ SATURADO SUPERFICIE SECA (SSS): Se produce cuando los poros internos del 

agregado se encuentran llenos de agua, pero la superficie está seca. 

¶ SATURADO SUPERFICIE HUMEDA (SSH): Se produce cuando los agregados se 

encuentran expuestos a condiciones que ocasionan que tanto sus poros como 

su superficie se encuentren saturados con agua. 

La absorción y humedad modifican la dosificación del hormigón y alteran la relación 

agua/cemento. Si los agregados tienen mayor humedad que absorción se tiene un 

exceso de agua que deberá ser retirada, mientras que, si la absorción es mayor a la 

humedad de los agregados se deberá aumentar la cantidad de agua para garantizar la 

saturación (condición del agregado que se considera en el diseño del hormigón). 

La absorción del agregado grueso se determina por medio de la norma NTE INEN 856; 

mientras que para el agregado fino se utiliza la norma NTE INEN 857. Mientras que la 

humedad se determina por medio de la norma NTE INEN 862. A continuación, se 

detallan las ecuaciones utilizadas. 

¶ Absorción del árido grueso: 

 

donde: 

A = Masa de la muestra seca al horno, gr. 

B= Masa de la muestra saturada superficialmente seca, gr. 

 

 
Ecuación 7 
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¶ Absorción del árido fino: 

 

 

 

donde: 

A = Masa de la muestra seca al horno, gr. 

S= Masa de la muestra saturada superficialmente seca, gr. 

 

¶ Humedad: 

 

donde: 

P = Contenido total de humedad evaporable de la muestra, %. 

W = Masa de la muestra original, gr. 

D = Masa de la muestra seca, gr. 

2.1.3.4. MASA UNITARIA 

Esta propiedad describe la capacidad de acomodo del agregado para llenar un 

recipiente de volumen conocido y se determina mediante el ensayo NTE INEN 858. La 

masa unitaria se puede determinar suelta y compactada. La masa unitaria compactada 

se requiere dentro de la dosificación de hormigón y consiste en llenar un recipiente 

con tres capas de árido y compactar cada capa con 25 golpes estándar, dejando caer 

una varilla desde una altura de 5cm por encima de su borde. Las medidas de la varilla y 

recipiente están normadas.  El objetivo de este ensayo es determinar la masa por 

unidad de volumen de una muestra de agregado, que no exceda de un tamaño 

máximo nominal de 125 mm. 

Las ecuaciones utilizadas para determinar esta característica física se detallan a 

continuación: 

¶ Masa Unitaria: 

 

 

 
Ecuación 8 

Ecuación 9 

 

Ecuación 10 
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donde: 

M = Masa unitaria del árido, kg/m3. 

G = Masa del árido más el molde, kg. 

V = Volumen del molde, m3. 

 

¶ Contenido de vacíos: 

 

 

donde: 

Da = Densidad del agua, 998 kg/m3 

 

2.1.3.5. DEGRADACIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

Esta propiedad ayuda a determinar la calidad del agregado. El ensayo que permite la 

determinación del porcentaje de desgaste del árido grueso, está detallado en la norma 

NTE INEN 860 (ASTM C131) y consiste en colocar una muestra de árido grueso dentro 

de la máquina de Los Ángeles con la respectiva carga abrasiva, durante un tiempo 

normado, después se retira el material, se lava en el tamiz Nº12 y se lo seca. 

 

donde: 

Pa = Masa de muestra seca antes de colocar en la máquina de los Ángeles. 

Pb = Masa de la muestra seca retenida en el tamiz Nº12. 

2.2.   CEMENTO 

2.2.1. GENERALIDADES 

ά{Ŝ ǳǘƛƭƛȊŀ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ ŎŜƳŜƴǘƻ ǇŀǊŀ ŀǎƛƎƴŀǊ ŀ ǘƻŘŀ ǎǳǎǘŀƴŎƛŀ ǉǳŜ ǇƻǎŜŜ ǇǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ 

ligante, cualquiera que sea su origen. Dada la alta producción de cemento portland, 

con relación a otros cementos, su uso Ŝǎ ƎŜƴŜǊŀƭƛȊŀŘƻέ (Rochel Awad, 1999). Al 

reaccionar químicamente el cemento con el agua, pasan por un proceso de fraguado y 

 

 

 
Ecuación 11 

Ecuación 12 
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endurecimiento, hasta formar un material con propiedades aglutinantes: adherencia y 

cohesión, que permita la unión de los minerales, formando un todo compacto 

(Guzmán, 2001). El cemento influye directamente en las propiedades del hormigón, 

especialmente en la resistencia a la compresión (propiedad más influyente). 

Para garantizar la eficiencia del cemento se sigue la norma NTE INEN 152, la misma 

que establece que para cualquier ensayo en el cual sea necesario el cemento, este será 

rechazado si no cumple con determinados requisitos, si presenta indicios de fraguado 

parcial o si contiene terrones, ya que afectará la calidad del hormigón. 

2.2.2. TIPOS DE CEMENTO 

Los cementos hidráulicos son aquellos que tienen la propiedad de fraguar y endurecer 

en presencia de agua, porque reaccionan químicamente con ella para formar un 

material de buenas propiedades aglutinantes. 

Tabla 5 Tipos de Cemento Portland (NTE INEN 152, 2012) 

Tipo Características Aplicaciones 

I Para ser utilizado cuando no se 

requieren las propiedades especiales 

especificadas para cualquier otro tipo. 

Uso en general 

IA Cemento tipo I con incorporador de 

aire. 

II Moderada resistencia a los sulfatos. Tuberías de drenaje, 

muros de contención, 

presas. 
IIA Cemento tipo II con incorporador de 

aire. 

II(MH) Moderados: calor de hidratación y 

resistencia a los sulfatos. 

II(MH)A Cemento tipo II(MH) con incorporador 

de aire. 

III Alta resistencia temprana (mayor 

finura) 

Prefabricados 

IIIA Cemento tipo III con incorporador de 

aire. 

IV Bajo calor de hidratación. Presas 

V Alta resistencia a los sulfatos. Plataformas marinas 
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Este material presenta propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión 

de fragmentos minerales entre sí, formando un todo compacto. En la construcción, se 

ha generalizado la utilización de la palabra cemento para designar un tipo de 

aglutinante específico denominado Cemento Portland, debido a que es el más común 

(Guzmán, 2001). 

Según la norma NTE INEN 0152 (ASTM C150), existen diferentes tipos de cemento, los 

cuales se describen en la Tabla 5Tabla 5. 

2.2.3. PROPIEDADES DEL CEMENTO 

2.2.3.1. DENSIDAD 

Su uso principal radica en la dosificación del hormigón y se rige bajo la norma NTE 

INEN 156. Esta propiedad se determina con el frasco de Le Chatelier, el cual permite 

determinar el volumen correspondiente a una cierta masa de cemento, por 

desplazamiento del líquido colocado dentro del frasco. La densidad del cemento varía 

entre 2.90 y 3.20. 

La diferencia entre las lecturas antes y después de colocar el cemento, representa el 

volumen del líquido desplazado. La densidad se calcula con la Ecuación 13. 

 

 

 

Otra forma más útil de expresar esta propiedad es como gravedad específica: 

 

 

 

2.2.3.2. CONSISTENCIA NORMAL 

Esta propiedad determina el tiempo de fraguado y estabilidad volumétrica del 

cemento y se rige bajo la norma NTE INEN 157 (ASTM C 187). Este ensayo se basa en la 

resistencia que opone la pasta de cemento y agua a la penetración de la varilla del 

aparato de Vicat en un tiempo determinado. Luego de 30 segundos de haber sido 

 
Ecuación 13 

 

Ecuación 14 
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soltada la varilla, se dice que la pasta está en consistencia normal cuando la varilla 

penetra  bajo la superficie original de la pasta. 

La consistencia normal se expresa como un porcentaje de la masa del cemento seco y 

se determina mediante la Ecuación 15. 

 

donde: 

C = Consistencia normal, % 

ma = Masa del agua, gramos 

mc = Masa del cemente, gramos 

2.2.3.3. TIEMPO DE FRAGUADO 

Esta propiedad determina el tiempo en que la mezcla pasa del estado fluido o plástico 

a estado sólido. En la práctica existen dos tipos de fraguado: inicial y final, que 

controlan la calidad del cemento. La norma que rige este ensayo es la NTE INEN 158 y 

consiste en someter la pasta de cemento a la penetración de una aguja de 1 mm de 

diámetro y 300gr de masa a diferentes intervalos de tiempo. El tiempo inicial de 

fraguado es el tiempo transcurrido entre el primer contacto y hasta que ocurra una 

penetración de 25mm, mientras que el tiempo de fraguado final es el transcurrido 

entre el primer contacto y el instante en que la aguja no deja marca circular completa 

en la superficie de la pasta. 

Para determinar el tiempo de fraguado inicial, la norma establece la siguiente 

ecuación: 

 

 

donde: 

E = Tiempo en minutos de la última penetración mayor que 25mm 

H = Tiempo en minutos de la primera penetración menor que 25mm 

C = Lectura de penetración al tiempo E 

D = Lectura de penetración al tiempo H 

 

 
Ecuación 15 

 
Ecuación 16 
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2.3. CENIZA VOLANTE 

La norma NTE INEN 491 otorga definiciones y clasificación de puzolanas, dentro de las 

cuales se puede encontrar la ceniza volante que se utilizó en este estudio. De acuerdo 

Ŏƻƴ ƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ƴŀŎƛƻƴŀƭΣ Ŝƭ ŎŀǎŎƻǘŜ Ŝǎ ǳƴ άƳŀǘŜǊƛŀƭ ƎǊŀƴǳƭŀŘƻ ƎǊǳŜǎƻ ƻōǘŜƴƛŘƻ ǇƻǊ ƭŀ 

rotura de ladrillo y usado, a la vez, como agregado y como material puzolánico. Se 

ƻōǘƛŜƴŜ ŎƻƳƻ ǳƴ ǊŜǎƛŘǳƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŘŜƭ ƭŀŘǊƛƭƭƻΦέ όb¢9 Lb9b пфмΣ мфулύΦ El tamaño 

de las partículas depende de las tecnologías que se empleen para la pulverización del 

carbón, que es uno de los componentes de la arcilla con la cual se hacen los ladrillos, 

además del quemado y la recolección de la ceniza. La ceniza volante puede tener 

diámetros entre 1 ˃ Ƴ ȅ мрл ˃ ƳΦ 

Las cenizas volantes están constituidas fundamentalmente por partículas vítreas, 

esféricas o redondeadas, de granulometría muy fina y con composición química muy 

similar a la de la materia mineral del carbón, de la que procede. Así pues, sus 

componentes principales son sílice, alúmina, óxido férrico y cal, en diferentes 

proporciones según su origen. También se encuentran en la ceniza partículas 

irregulares y angulosas, tanto minerales como partículas de carbón que no se ha 

quemado. 

La incorporación de cenizas volantes en las mezclas de hormigón se puede realizar 

para reducir la cantidad de cemento, caso en el que actúa como un elemento activo; o 

también como sustituto de una parte de los áridos del hormigón, entonces constituye 

un elemento inerte. En el primer caso, la incorporación permite reducir el costo del 

hormigón ya que las cenizas son baratas y afectan las propiedades del hormigón en 

estado fresco y endurecido, mejorando la manejabilidad y disminuyendo el calor de 

hidratación, debido a la reducción de contenido de cemento. En estado endurecido se 

puede presentar baja resistencia a edades tempranas, pero a largo plazo se puede 

alcanzar resistencias superiores a las obtenidas en un hormigón que no contenga 

ceniza, ya que las cenizas tienen un proceso de reacción puzolánica muy lenta. 

 


































































































































